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Leinélhaltige Beschichtungsstoffe

Selbstentziindungsgefahr von Arbeits- und Putzmaterialien, warum kann
es zu Branden und Unféllen kommen?

Immer wieder kommt es zu Bréanden durch Selbstentziindung,

Werden beim Auftragen von dlhaltigen Lacken oder Lasuren oder zum reinigen von Werkzeugen Lap-
pen aus Wolle oder Baumwolle eingesetzt und anschliessend unachtsam zusammengeknillt liegenge-
lassen, kommt es haufig zur Selbstentzindung dieser Putzlappen.

Wie kommt es zu dieser Selbstentziindung?

Durch die feinen Fasern der Lappen hat das Ol plétzlich eine grosse Oberflache und damit auch eine
grosse Kontaktoberflache mit dem Sauerstoff der Luft, der ja bekanntlich die Trocknung der dligen Be-
schichtungsstoffe bewirkt.

Leindl enthalt viele ungesattigte Fettsduren, deren Doppelbindungen mit Luftsauerstoff reagieren, wo-
bei Energie in Form von Warme frei wird.

Sind die Lappen zusammengeknlillt, kann die freiwerdende Warme nicht in die Umgebung abgegeben
werden und die Temperatur steigt. I[rgendwann kommt es dann zur Entzindung, dann kann sogar ein
Grossbrand ausgelost werden.

Bitte beachten Sie deshalb unbedingt die Angaben auf unseren Etiketten und in den techni-
schen Merkblattern.

Beispiel

Arbotrol Naturdl-Lasur enthalt Leindl. Es besteht die Gefahr der Selbstentzindung von getrénkten
Putzfaden und Lappen. Diese nicht an der Luft trocknen lassen, sondern in Wasser oder in einer luft-
dichten abgeschlossenen Metalldosen aufbewahren.
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