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Nur giiltig wenn ausgefiillt durch ein VSLF Verbandsmitglied (www.vslf.ch) oder ein Teilnehmer der Schweizer
Stiftung Farbe (www.stiftungfarbe.org). Bitte beachten Sie die Bemerkungen zum Ausfiillen (Beiblatt).

Giltig fur Mehrkomponentensysteme

Datum Hersteller

30.07.2020 Bosshard + Co. AG Ifangstrasse 97 8153 Rimlang
Handelsname Beschreibung

Tosadur 2K-Lack 6700 2K-Deckbeschichtung auf Polyurethanbasis
Verwendungszweck

lIosemittelhaltiger 2K-Decklack firr bestandige Aussen- und Innenlackierung mit hervorragender Licht- und Wetterbestandigkeit

Stammkomponente Dichte (g/ml) 1.2
Bindemittel Gew. % Losemittel Gew. %
Acrylatpolymer (fest) 30-33 aromatische Kohlenwasserstoffe 28-31
aliphatische Kohlenwasserstoffe 3.5-4.5
Pigmente Gew. %
Titandioxid 30-32
Additive Gew. %
Verdicker 0.4
Netzmittel 0.5
Entschaumer 0.5
Fillstoffe Gew. % Lichtschutzmittel 1.6
Talkum 2-3 Verlaufsadditiv 0.3-04
Siliciumdioxid 2.5-3.0 Wachse 2
Biozide Gew. %

Die Summe aller Komponenten muss 100 Gew. % ergeben.

Harterkomponente Dichte (g/ml)
Bindemittel Gew. % Losemittel Gew. %
Isocyanat (fest) 54 aromatische Kohlenwasserstoffe 18-20

Ester 26-28
Additive Gew. %

Die Summe aller Komponenten muss 100 Gew. % ergeben.

Maximale empfohlene Hirterzugabe (g) auf 100 g Stammkomponente 25
Maximal empfohlene Verdiinnung mit organischen Lésemitteln (g) auf 100 g Stammkomponente
Minimal empfohlene Verdiinnung mit Wasser (g) auf 100 g Stammkomponente
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